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13 muestras

Muestras para analisis

Andlisis microscdpico

Jaula N2

JAULA 102-20 JAULA 102-FONDO

102-20 metros.
alambre $2.15 mm
imo HDPE :0.32 mm
imo HDPE : 0.87 mm
102-fondo
mbre  :1.94 mm
mo HDPE :0.28 mm
mo HDPE :0.62 mm

JAULA 11620

El
dximo HOPE : 0.74 mm

116-fondo
Didmetro alambre  :1.98 mm
Espesor minimo HDPE :0.22 mm
Espesor miximo HDPE :0.79 mm

Esquemas y protocolos de inspeccion
de toma de muestras



